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摘 要：通过钢筋混凝土框架偏心节点在低周反复荷载作用下的试验，探讨了梁柱偏心对节

点核心区抗裂性的影响，在此基础上提出偏心节点抗裂度计算方法，并将试验结果与计算值

进行比较，两者吻合较好。
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钢筋混凝土框架节点是结构抗震的薄弱部

位，在强烈地震下，框架节点核心区受力复杂，节

点的破坏已成为导致整个框架破坏的主要原因之

一。在实际工程中，由于建筑立面的需要或使用

功能的要求，存在梁的轴线与柱的轴线不重合现

象。在水平地震力作用下，钢筋混凝土框架偏心

节点受到弯矩、剪力、轴力和扭矩的作用，应力状

态复杂；而且偏心造成节点有效宽度减小，承载能

力下降。实验表明，节点一旦出现裂缝，其长度与

宽度发展较快，尤其在荷载反复作用下会立即裂

通整个对角，宽度可达 # -* . # -$//。已经发生裂

缝的节点，实际上往往已达到或超过正常使用极

限状态［*］。

* 试验概况

为了研究偏心节点的工作性能及计算方法，

本次试验采用钢筋混凝土梁柱节点组合体，共制

作 " 榀试件。以梁柱偏心距为变化参数，梁柱偏

心距分别取 ! 0 #，! 0 $$//，! 0 +’//，! 0 *##//
（图 *）。试件尺寸、配筋及材料强度见表 *。

表 * 试件尺寸、配筋及材料强度一览表
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试验加载装置见图 !，试验时利用安放在柱

顶的液压千斤顶先将柱轴力加至预定值，然后利

用柱两侧上下放置的液压千斤顶在梁端施加同步

反对称荷载。反复荷载加载程序采用荷载。变形

混合控制方法，框架梁屈服前，用荷载控制；框架

梁屈服后，用变形控制，每级荷载循环时间保持相

同时间间隔。数据采集系统由传感器、数据采集

仪和计算机组成，试验时可以连续量测和自动记

录。试验过程中用刻度放大镜对节点区和梁的裂

缝进行认真观察，并在每一循环荷载峰值时，描述

了裂缝的位置和走向。

! 节点开裂前后的工作情况

节点开裂以前，刚度变化很小，荷载虽经反

复，其残余应变甚微，应力 , 应变曲线呈直线分

布。节点开裂前基本上处于弹性工作阶段。在节

点即将出现裂缝时，量测到的箍筋应力很小，节点

的剪力主要由核心区的混凝土承担和传递。

随着荷载增加，首先出现梁端的垂直裂缝，然

后陆续发生梁上斜裂缝和节点区斜裂缝。由于荷
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图 ! 试件梁柱偏心示意图

!"# " ! !"#$%& ’( &))&*+%")"+, -’"*+ ’( ./&)"0&*

图 # 试验加载装置

!"# " # 1’.2 .//3".*)& ’( 4/&)"0&*
载的反复，出现两对角方向的交叉裂缝。随后平

行与对角方向的裂缝继出现，形成十字交叉状，将

节点划分成菱状网络。节点裂缝一旦出现，荷载

的略增或稍经反复，裂缝迅速发展，斜裂缝很快裂

通对角。偏心较大的试件较早出现对角裂缝，裂

缝宽度约为 $ "% & $ "’((；偏心较小的试件对角裂

缝出现较迟，裂缝宽度亦小，约为 $ " # & $ " )((［#］。

这一现象表明，裂缝出现后，便达到或超过裂缝宽

度的限值，因此对于框架梁柱节点控制裂缝是必

要的。荷载的反复作用，对节点裂缝的出现与发

展有着明显影响。如试件 *+ , % 和 *+ , ) 在第

二循环出现裂缝，试件 *+ , # 直到第三循环才出

现裂缝。当节点开裂后，保持同一级荷载经数次

反复，裂缝的长度与宽度都有明显的发展。裂缝

出现后，节点刚度降低，变形增大，尤其在反复荷

载作用下，刚度退化明显。在破坏以前，节点区已

被许多斜向交裂缝分割成若干菱形块体，破坏时

混凝土保持层成片剥落，以致钢筋外露。

% 节点抗裂计算

节点抗裂计算建立在下面两个假定上：（!）节

点在裂缝出现以前基本上处于弹性工作阶段；（#）

节点开裂以前，箍筋所承担的剪力很小可以忽略

不计。

根据上述假定，可以认为节点核心区斜截面

上的主拉应力达到混凝土的抗拉强度，节点即出

现裂缝。

节点出现裂缝时的名义平均剪应力!

! -
!"#

$"%#
（!）

式中：!"# ———裂缝出现时节点所受的剪力。

节点核心区柱轴压应力"$

"$ - &
$#%#

（#）

从节点核心区取出一单元体，单元体受力状态如

图 % 所示。

!与"$ 同在节点核心区，但不在一个平面上。

根据莫尔圆，可知在核心区的主拉应力和主压应

力分别为［%］：

"’( - ,"$

# . （"$

# ）# /!! # （%）

节点核心区没有出现裂缝或刚开始出现裂缝时，

必须满足 "’( " )* （)）

取临界状态，即核心区刚出现裂缝时
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图 ! 节点核心区的单元体
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本文采用文献［*］偏心节点有效截面宽度 %) 的计

算公式

%) ’
%&

+ & +"* *
’&

（,）

将上式代入（)）式中，则

()& ’
+ & $

"#%&’! &

+ & +"* *
’&

"#%&’& （-）

主筋传到节点的横向剪力，是通过梁中主筋与节

点砼的粘结力传递的，而沿梁主筋在节点中延伸

长度，粘结应力的分布是不均匀的，故实际上节点

的剪应力并非均匀分布。为了考虑剪应力分布的

不均匀性，同时包含了除约束梁以外其它因素（如

节点区的横向钢筋与纵筋）的影响因此引进一个

系数#（综合影响系数）。根据本次试验资料建议

取胜# ’ $",。

令$ ’
+ & $

"#%&’! &

+ & +"* *
’&

则（)）式可简化为：

()& ’$#"#%&’& （.）

* 公式的验算

为了保证建筑物在“小震”情况下，不影响结

构的正常使用，因此应当验算“小震”时节点的抗

裂度。此时节点的计算剪力为

() ’（+%+ & +%%）（
+

’$ #$,
# +

- # ’%
）（+$）

式中：+%+、+%%：分别为按众值烈度计算的地震作

用与竖向荷载组合下节点两侧梁端弯矩。

$, ：梁上部钢筋重心至梁上边缘的距离。

用所做 ! 个偏心节点试件和 + 个对中节点试

件的试验结果验证了上述计算方法，试验实测值

与计算值的比较列于表 %。根据试验结果可知实

测值与计算值之比的平均值为". ’ +"$+,，标准

差为! ’ $"+($ 。从表中可以看出，按本文公式

所计算的值与试验结果是接近的。

表 % 试验结果与计算值的比较

/01%& % /2& .&34%)3 *+ &56&."’&() 0(7 -0%-4%0)"*(

试件号

偏心距

*
//

砼强度

等 级

01 //%

节点箍筋

轴压力

$
20

开裂荷载

/0

20

开裂剪力

试验值

(345
)&

20

开裂剪力

计算值

(678
)&

20

(345
)&

(678
)&

9: # + $ %."() !)"(;.$ *+* *%"$ %)*"$+% %-)"$$) $".%!
9: # % !! %."() !)"(;.$ *+* !,") %!)"!(* %*+"!(, $".,.
9: # ! ), %."() !)"(;.$ *+* *+"$ %(,",%) %$,".(, +"%!.
9: # * +$$ %."() !)"(;.$ *+* %,"$ +).",%% +-!"!*) $".%)

( 结论

（+）由于偏心节点部位的重要性及修复困难，

因此控制节点裂缝的出现是必要的。（%）框架节

点的抗裂性能随偏心距的增大而降低，在设计中

应尽可能减小梁柱轴线偏心距。（!）本文提出的

偏心节点的抗裂度验算公式与试验值比较吻合，

由于试件数量有限，有待于今后涉及更多影响因

素开展进一步研究。
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